
プラズマ装置の特性



粉の分散を改善
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親水・撥水をコントロール
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接触角

基材

水滴

接触角とは、基材
と水滴のなす角度

値が小さいほど
高い濡れ性を示す

親水・撥水をコントロール
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培養の活性化
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シリコーンゴムの貼り合わせ
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シリコーンゴムの貼り合わせ


